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Перечень вопросов к экзамену (зачету)

по ____материаловедению_____________________________________

(наименование дисциплины)

для направления (специальности) ___________________________дизайн_____________________

                                                                                                      (код и наименование направления или специальности)

Цикловая комиссия________________________________________________

(наименование ц/к)

форма контроля _______экзамен___________

                                                                                                                                                                                     (экзамен или зачет)

семестр ___4_______________

1. Строение  волокон хлопка, химический состав, свойства

2. Строение элементарных и технических волокон льна

3. Химический состав и свойства льна

4. Получение шелка-сырца, строение и химический состав коконной нити

5. Химический состав и свойства натурального шелка

6. Химический состав и свойства волокон шерсти

7. Типы и свойства волокон шерсти                                
8. Размерные характеристики волокон

9. Свойства волокон: гигроскопичность, термо- и теплостойкость, светостойкость и хемостойкость

10. Характеристика и строение волокон: мононити, комплексные нити, профилированные и штапельные волокна

11. Характеристика вискозных, полинозных,  высокомодульных волокон

12. Строение и свойства ацетатного и триацетатного волокон

13. Строение и свойства волокна капрон

14. Строение и свойства волокна лавсан

15. Строение и свойства волокна нитрон

16. Характеристика металлических нитей, их применение

17. Характер горения натуральных волокон

18. Характер горения искусственных волокон

19. Характер горения синтетических волокон

20. Основные процессы прядения

21. Классификация пряжи

22. Свойства пряжи и нитей – плотность, удлинение, крутка, прочность

23. Виды нитей

24. Подготовка нитей основы и утка к ткачеству

25. Сведения о ткачестве. Процесс выработки ткани на ткацком станке

26. Процесс печатания и заключительная отделка хлопчатобумажных тканей

27. Специальные виды отделки хлопчатобумажных тканей

28. Специальные виды отделки шелковых тканей

29. Отделка шерстяных камвольных тканей

30. Отделка шерстяных суконных тканей

31. Дефекты пряжи и нитей

32. Дефекты ткачества

33. Дефекты крашения и печатания тканей

34. Определение сорта ткани

35. Длина ткани в куске и ее влияние на процесс раскроя в массовом производстве

36. Ширина ткани и ее значение в швейном производстве. Рациональная ширина тканей

37. Классификация тканей по волокнистому составу. Влияние волокнистого состава на внешний вид и свойства тканей

38. Отличительные признаки тканей из натурального шелка от искусственного и синтетического шелка

39. Отличительные признаки хлопчатобумажных тканей от льняных и вискозных тканей

40. Отличительные признаки чистошерстяных тканей от полушерстяных тканей

41. Определение направления нитей основы и утка, лицевой и изнаночной стороны ткани

42. Полотняное переплетение и его производные, схемы, раппорт, характеристика тканей 

43. Саржевое переплетение и его производные, схемы, раппорт, характеристика тканей 

44. Сатиновое (атласное) переплетение, схемы, раппорт, характеристика тканей 

45. Плотность и заполнение тканей, влияние плотности на свойства тканей

46. Масса текстильных материалов, ее значение в швейном производстве

47. Воздухопроницаемость. Ее влияние на выбор материала для одежды

48. Жесткость и драпируемость тканей, их влияние на выбор материала для одежды

49. Износ и износостойкость ткани. Пути повышения износостойкости.

50. Прочность тканей. Ее определение и влияние на процессы швейного производства 

51. Удлинение ткани. Составные части деформации растяжения, их значение в швейном производстве

52. Сминаемость тканей. Ее определение, влияние на процессы швейного производства, пути ее уменьшения

53. Осыпаемость тканей, методы ее определения, влияние на процессы швейного производства

54. Повреждение ткани иглой. Ее зависимость от отделки, структуры ткани, волокнистого состава

55.  Раздвижка нитей в швах, факторы, влияющие на нее, методы определения, ее влияние на выбор модели

56. Расцветка тканей. Влияние расцветки на процессы швейного производства

57. Скольжение тканей. Его влияние на процессы швейного производства

58. Сопротивление тканей резанию при раскрое, его влияние на процессы швейного производства

59. Усадка тканей, методы ее определения. Нормы усадки, ее влияние на процессы швейного производства

60. Формовочная способность тканей, Факторы, ее определяющие. Ее влияние на процессы швейного производства

61. Режимы ВТО

62. Классификация тканей. Понятие ассортимента, прейскуранта, их нумерация. Артикул ткани.

63. Характеристика ассортимента материалов для изготовления бельевых изделий.

64. Характеристика ассортимента материалов для изготовления сорочек.

65. Характеристика ассортимента материалов для изготовления корсетных изделий.

66. Характеристика ассортимента материалов для изготовления джинсовых изделий.

67. Характеристика ассортимента  хлопчатобумажных платьевых тканей  (летней подгруппы).

68. Характеристика ассортимента хлопчатобумажных платьевых тканей  (демисезонной подгруппы).

69. Характеристика ассортимента хлопчатобумажных платьевых тканей  (зимней подгруппы).

70. Характеристика хлопчатобумажных платьевых тканей с нитями искусственного шелка

71. Характеристика ассортимента платьевых и блузочных тканей из натурального шелка.

72. Характеристика ассортимента платьевых и блузочных тканей из искусственного шелка.

73. Характеристика ассортимента платьевых и блузочных тканей из синтетического шелка.

74. Характеристика ассортимента платьевых и блузочных тканей из льна.

75. Характеристика ассортимента платьевых и блузочных тканей из шерсти.

76. Характеристика ассортимента камвольных тканей для изготовления костюмов.

77. Характеристика ассортимента суконных тканей для изготовления костюмов.

78. Характеристика ассортимента шелковых тканей для изготовления костюмов.

79. Характеристика ассортимента хлопчатобумажных тканей для изготовления костюмов.

80. Характеристика ассортимента льняных тканей для изготовления костюмов.

81. Характеристика ассортимента шерстяных тканей для изготовления пальто.

82. Характеристика ассортимента шелковых тканей для изготовления пальто.

83. Характеристика ассортимента материалов для изготовления плащей и курток.

84. Характеристика ассортимента дублированных (комплексных) материалов.

85. Характеристика ассортимента пленочных материалов.

86. Характеристика и применение клеёв и клеевых материалов.

87. Искусственный мех, способы производства, свойства и применение.

88. Синтетические швейные нитки, их ассортимент, свойства и применение.

89. Натуральный мех, способы производства, свойства и применение.

90.  Характеристика ассортимента материалов для утепляющих прокладок

91. Выбор тканей и материалов для пакета швейного изделия

92. Производство трикотажных полотен, их свойства и применение

93. Нетканые материалы, способы их производства, их свойства и применение

94. Характеристика прокладочных тканей и материалов

95. Характеристика натуральной и искусственной кожи и замши

96. Подкладочные ткани и материалы, их ассортимент, свойства, особенности обработки

97. Характеристика отделочных материалов

98. Швейная фурнитура.

УТВЕРЖДАЮ


Председатель ц/к _________________


(принято на заседании ц/к)  


от «_____» ________________ 20 __ г.








